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Ausgabe 2000/08 DIN 18195 Teil 4 Ausgabe 1983/10

Boden-Wand-Anschluss,
beheizt | Bodenfeuchte; unter-
kellertes Gebaude; kein
Absatz

(Teil 4, Abschnitt 6.1.3)
(Anm.: Bild 3 soll demon-
strieren, dass die Quer-
schnittsabdichtung auch in
Mauerwerksfugen tiber OK
Sohlplatte angeordnet
werden kann.
Selbstverstandlich kann sie
auch in der in Abb. 3.3
dargestellten Situation ohne
Fundamentabsatz alternativ
unmittelbar auf der
Bodenplatte gefuhrt
werden.)
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. Beiblatt 1 DIN 18195:2006-1 erscheint neu im Marz 2011
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7.2 Waagerechte Abdichtungen in Wanden
[DIN 18195-4: 2000-08] Neufassung 2011- ?

.Fur die waagerechte Abdichtung in oder unter Wanden sind

zu verwenden:
Bitumen-Dachbahnen mit Rohfilzeinlage nach DIN 52128
(R 333 u. R500) (DIN EN 13969 + DIN 20 000-202)
Bitumen-Dachdichtungsbahnen nach DIN 52130 (J 300;
G 200; PV 200) (DIN EN 13969 + DIN 20 000-202)
Kunststoff-Dichtungsbahnen nach Tab.5 DIN 18195-2
(Mindestdicke 1,2 mm)“ (Kunststoff-und Elastomerbahnen
als Mauersperrbahnen Tab.4 DIN 18195-2:2009-4 +
DIN 20 000-202 Tab.16 - 22 (Mindestdicke 1,1 - 1,5 mm))

Keine Schweil3-/Selbstklebebahnen! Nicht aufkleben!

B Genormte Stoffe fir Querschnittsabdichtungen




B Angaben in der VOB Teil C

DIN 18336:2010-04 Abdichtungsarbeiten

3.2.1

~Waagerechte Abdichtung in oder unter Wanden
Die Abdichtung ist einlagig mit lose verlegten
Bitumen-Dachdichtungsbahnen G 200 DD nach
DIN 18195-2:2009-04,Tabelle 3, auszufihren®.

Welche Verbindlichkeit hat diese Angabe ?

Il ATV DIN 18336 : Abdichtungsarbeiten

Verbindlichkeit der Angaben zur Bahnenqualitat:

,Um beim Fehlen genauerer Angaben im Leistungs-
verzeichnis eine einheitliche Kalkulationsbasis
vorzugeben, sieht DIN 18 336 grundsatzlich eine
Bitumen-Dachdichtungsbahn G 200 DD vor.

Es sind aber auch die anderen in DIN 18 195-4 fur
diesen Zweck aufgefuhrten Bahnen voll geeignet.”

Merkblatt der DGfM 2006-05




Verwendung Von Mauerspergbahien auRerhalb DIN 18195 ~ 4 (2000)

——,

Polyolefinfolie 0,4 mm
mit abP

. Reihenhaussockel — Querschnittsabdichtung unter Porenbeton
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en am Sockel von sechs nicht
unterkellerten Hausern
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Schadensursachen:

» Sockelabdichtung nicht mit Querschnittsabdichtung
tberlappt

» Starke Wasserbelastung der Sockelzone




machener Bausachverstindigentage
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Nacherfullung: Nachtraglicher Einbau
genormter Bahnen in sechs Hausern ?

DIN EN 13967 : 2007 -03 Abdichtungsbahnen — Kunststoff- und Elastomer-
bahnen fir die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser -
Definitionen und Eigenschaften

DIN EN 13 969 : 2007-03 Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen fur die
Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser —

Definitionen und Eigenschaften

Eigene Stoffnormen fuir Querschnittsabdichtungen !

DIN EN 14 909 : 2006-06 Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomer-
Mauersperrbahnen — Definitionen und Eigenschaften

DIN EN 14 967 : 2006-08 Abdichtungsbahnen - Bitumen-Mauersperrbahnen —
Definitionen und Eigenschaften

DIN V 20 000 — 202 : 2007 - 12 Anwendungsnorm fiir Abdichtungsbahnen
nach européischen Produktnormen zur Verwendung in der Bauwerksabdichtung

Anwendungsbezogene Anforderungen u. Kennzeichnung, z.B. Dicken(!)

DIN 18 195 — 2 : 2009 — 04 Bauwerksabdichtungen Teil 2 — Stoffe
(enthélt Anforderungen an MDS und FLK)

M akiuelle Regelwerke fur Bauwerksabdichtungen




B Mauersperrbahnen - Definition

.,Mauersperrbahnen dienen dem Zweck zu
verhindern, dass Wasser vom Boden in einer
Wand aufsteigt ( = Querschnittsabdichtung); dass
Wasser von einem Teil einer Wand in einen
anderen dringt, und sie ermdglichen ein Ableiten
von Wasser von der Innenschale einer
zweischaligen Wand zum Aul3enbereich des
Gebaudes.( = Fu3punktabdichtung).... ,

DIN EN 14 909 DIN EN 14 967

DIN EN 14909:2006-06

Abdichtungsbahnen — Kunststoff- und Elastomer-
Mauersperrbahnen — Definitionen u. Eigenschaften
enthalt Prufvorschriften; aber fast keine Grenzwerte:

muss wasserdicht sein (2 kPa); auch nach kiinstliche r Alterung

muss wasserdicht in alkalischem Milieu sein (nur we nn , gesetzlich gefordert “)
Widerstand gegen Sto3belastung (nur wenn,  gesetzlich gefordert *)
Widerstand gegen Falzen bei — 20C (nur wenn  ,gesetzlich gefordert *)
Widerstand gegen statische Belastung muss belegt se in(Herstellergrenzwert);

Keine Mindestdickenangabe; keine Angaben zu
Fugetechnik etc.

Die 0.a. Angaben erflllen Bahnen mit 0,3 mm Dicke!

Es sind zuséatzliche nationale Anforderungen erforde rlich: DIN V 20000:202

B Européisches Anforderungsniveau
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[] Mauersperrbahnen - nationale Anforderungen

DIN V 20 000 — 202 : 2007 - 12 erhalt faktisch den
alten Anforderungs - Zustand aufrecht:

Mindestdicke bei Kunststoff- u. Elastomerbahnen
je nach

Bahnentyp (homogen/mit Verstarkung/Kaschierung) und
Werkstoff

ECB: PIB: 1,5 mm
EVA: PVC: FPO: 1,2 mm
EPDM: 1,1 mm




B Mauersperrbahnen

Nicht DIN 18 195 (2000) / 20000-202 (2007)
entsprechende, dinne Mauersperrbahnen sind
weit verbreitet:

z.B. Dorken-Delta-Mauerwerksperre (Polyolefin)
Dicke: 0,4 mm (incl. beidseitiger Profilierung)

Bauordnungsrechtlich wird die Verwendungs-
eignung durch Allgemeine Bauaufsichtliche Pruf-
zeugnisse (abP) gepruft.

B Mauersperrbahnen - Zukunft

Nicht DIN 18 195 / DIN 20 000-202
entsprechende, dinnere Mauer-
sperrbahnen sollten bald mit (zulassigen)
Zusatzanforderungen z.B.:
,Dauerhaftigkeit gegen Alkali“;
~Widerstand gegen statische Belastung*
und mit Regeln zur Detailausbildung
(Anschlisse) genormt werden!
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Bewertungsergebnis (2006)
Da keine vertraglichen Festlegungen zur Abdichtung vorliegen:
MaRstab: Ubliche Beschaffenheit

Bahn entspricht der europaischen Mauersperrbahnenno rm und
hat ein abP.
Bahn entspricht nicht DIN 18195.

Da Mauersperrbahnen weit verbreitet und offensichtl ich
funktionsfahig sind: Kei n wesentlicher Mangel

Nachteile voh Bahnen als Querschnittsabdichtung

R
RN

Verminderte Haftscherfestigkeit

der L fi ?
er Lagerfuge 7
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Erdlberschutteter Kellerraum
ohne aufgehendes Gebaude;
Querschnittsabdichtung: ca. V 13

12



Bl DIN 1053 — 100 : 2006-08 Mauerwerk

(zuriickgezogen)

10. ,Bei allen Wéanden, die Erddruck ausgesetzt sind,

soll eine Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchte
aus besandeter Pappe oder aus Material mit
entsprechendem Reibungsverhalten bestehen.*

...Anderenfalls ist durch eine entsprechende Auf-kantung
fur die Aufnahme der Querkraft zu sorgen. Die Abdichtung

ist dann um diese herumzufiihren.”

Jaeger;W.: Konstruktionsregeln fir Mauerwerk;Teil 2 , Mauerwerk Kalender 2006

B Haftscherfestigkeit von Lagerfugen

Kirtschig,K.;Anst6tz,W..Ermittlung der Reibungsbei-
werte von Feuchtesperrschichten; Hannover; 1990
(Forschungsbericht)

Untersucht:

* KSL bzw. HLz

 zwischen zwei Mdrtelschichten MG Il bzw. MG IlI:

« ,besandete Pappe” = Bitumendachbahn R 500

» mineralische Dichtungsschlamme (starr ? Dicke ?
Art des Einbaus zwischen den Moértelschichten?)

* PVC-Folie ,Mauerisolierfolie”; 0,24 mm / 310g/m?
(mit Profilierung ?)
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. Haftscherpriufung mit Auflast auf die Lagerfugen,

aus: Kirtschig u.a.: Ermittlung der Reibungsbeiwerte von Feuchtesperrschichten, 1990

B Haftscherfestigkeit von Lagerfugen

Ergebnisse:

R 500 und MDS : gleich gute oder bessere
Werte als reine Mortelfuge
PVC - Folie: deutlich geringere Werte

Die Datenlage zur Haftscherfestigkeit bei
Verwendung géngiger Abdichtungsstoffe ist vollig
unbefriedend!

Die zurtickgezogene DIN 1053 — 100 I6ste nur Streit
aus!
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M Stoffe fiir Querschnittsabdichtungen

Anwendung von Dichtungsschlammen

(Reichert)

B Regelwerke fir Dichtungsschlammen
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B DIN 18 195 Teil 2 Stoffe 2009 - 04

Unmittelbarer Anlass zur Aufnahme von
Schlammen und Flissigkunststoffen war die
Uberarbeitung des

Teils 7 — Abdichtung gegen von innen driickendes
Wasser — Bemessung und Ausfihrung; 2009 - 07

(Behélter, Schwimmbecken).

Fur die genormte Verwendung dieser Stoffe im
erdberUhrten Bereich stehen z.Zt. (2011) noch
Verarbeitungs- und Einbauregeln aus !

[ DIN 18195-2:2009-4]
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Bl DIN 18195 — 7 MDS in Becken

Anforderungen an den Untergrund:

Flexible MDS : max. Randbewegung bei Rissen und
Fugen nach dem Auftrag: 0,2 mm

Starre MDS : keine Bewegungen

Eignung ist als System (Bausatz) einschlie3lich der
Dichtungsbéander/Einlagen/Manschetten fur Fugen/
Durchdringungen/Kehlen zu prtfen.

Auftrag in mindestens 2 Arbeitsgangen;
Trockenschichtdicke mindestens 2 mm

MDS sind im fertigen Gebaude haufig nur schwer auf  findbar:
farbige Schlammen sind daher empfehlenswert.

17



Dichtungsschlammen
sind seit 2006

schon in DIN 18195
aufgefuhrt:

Beiblatt 1

Bild 6

Sockel; monolithisches
Mauerwerk,
unterkellert,
AuRenwandabdichtung
mit KMB

(Teil 9, Abschnitt 5.4.2)

. Beiblatt 1 18195:2006-01,

erscheint neu im Marz 2011

Eine MDS am Bodenplattenanschluss bietet bes-
sern Schutz vor Ablésungen der KMB bei Hinter-
feuchtung wahrend der Bauzeit!

18



B Anwendung von Dichtungsschlammen

Flexible Schlammen (MDS) kénnen auch
fir Querschnittsabdichtungen als bewahrt

gelten.
Solange Normung nicht abgeschlossen:

zur Vermeidung von Streit Anwendung
vertraglich vereinbaren;

Ausflhrung sorgfaltig tberwachen und
dokumentieren.

Ein entsprechender Hinweis befindet sich im Merkblatt der DGfM

Notwendigkeit von Querschnittsabdichtungen unter
. Mauerwerkswanden auf WU-Bodenplatten

19



B Querschnittsabdichtungen in Beton

,0.1.5 Bei Wanden aus
Beton ist die Anordnung

einer waagerechten
Abdichtung .... im Regelfall
nicht maglich.

Zum Schutz gegen
aufsteigende Feuchtigkeit
sind im Einzelfall besondere
Malinahmen erforderlich, die
vom Planer vor Beginn der

Arbeiten festzulegen sind.”
[DIN 18195-4:2000-08]

B Anwendungsbereich DIN 18 195

,Die Norm gilt nicht fur ...

- Bauteile, die so wasserundurchlassig sind, dass
die Dauerhaftigkeit des Bauteils und die Nutz-
barkeit des Bauwerks ohne weitere

Abdichtung im Sinne dieser Norm gegeben sind.

In diesem Sinne gilt sie auch nicht fur
Konstruktionen aus wasserundurchlassigem
Beton.*

DIN 18 195 Teile 1 — 10 Abschnitt 1.2

20



B WU-Richtlinie des DAfStb

Wasserundurchlassige Bauwerke aus

Beton 1. Ausgabe 2003-11 (Versffentlicht: Mai 2004)
(1. Berichtigung: Marz 2006)

Erlauterungen zur DAfStb-Richtlinie

Schriftenreihe Heft 555 1. Auflage Juli 2006

(Die Erlauterungen enthalten den gesamten Text der  Richtlinie)

Beuth Verlag, Berlin
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Alte Theorie: Bei behinderter Diffusion nach innen
dringt die Kapillarfront bis nach innen vor.
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Folgen der alten Wassertransporttheorie: Empfehlung einer Unterliftung

,heue” Theorie:

. Feuchtebedingungen in einem WU-Bauteil (Erl. zur WU-Richtlinie 2006)

22



Welche Theorie ist richtig?

WU-Bauwerke aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand

Oswald,R.; Wilmes,K.; Kottje,J.: WeiRe Wannen — hochwertig genutzt
Praxisbewahrung und Ausfiihrungsempfehlungen; Stuttgart 2007

] Untersuchung des AlBau ausgefiihrter Objekte 2003/2004

23



B Objekte 1- 4 Schwimmende Hauser

B Objekt 2 Schwimmendes Haus |I

Gasteschlafraum, Baujahr 1995

24



B Objekt 12 - Bankgebaude

25



Beton: 5,5 Masse %

N

WU-Bauwerke aus Beton mit hohem Wassereindringwider  stand

Ergebnis der Felduntersuchungen des

AlBau:

Hochwertig genutzte
Raume mit druckwasser-
belasteten WU-Beton-
Bauteilen benétigen keine
uber den Ublichen Schutz
vor Baufeuchte hinaus-
gehenden
Schutzmal3nahmen!

. Problemkreis: Hochwertige Innenraumnutzung

26



B WU-Richtlinie : Feuchtetransport

1(3) ,.Bei WU-Bauteilen...wird davon ausge-
gangen, dass ein Kapillartransport ..(bis nach
Innen) unabhangig vom hydrostatischen Druck ...
nicht erfolgt.

Weitergehende Regelungen lber den Feuchte-
transport anderer Art ...enthalt die Richtlinie nicht,
wobei insbesondere das Austrocknen der
Baufeuchte ... .. unabhangig... von der Art der
Abdichtung ist.”..

B . Weitergehende Regelungen®

Merkblatt:
Hochwertige
Nutzung von Unter-
geschossen —
Bauphysik und
Raumklima

Deutscher Beton- und
Bautechnikverein e.V.
Berlin 2009-01
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Auch auRenseitig abgedichtete Betonwannen bendtigen bei hochwertiger

Nutzung innenseitig Vorkehrungen gegen die eingebau te Baufeuchte!

B WU-Richtlinie: Feuchtetransport

....Bei hohen Nutzungsanforderungen sind
erforderlichenfalls die Auswirkungen dieser
Feuchtetransportvorgange durch raumklimatische
und bauphysikalische MalRnahmen auf das erfor-
derliche Mal3 zu begrenzen.

Gleiches gilt auch fir die Tauwasserbildung auf
raumseitigen Oberflachen.”

29



O WU-Bodenplatten bei Bodenfeuchtigkeit

Die Anforderungen der WU - Regelwerke an
Bodenplatten sind bei der Beanspruchung aus
Bodenfeuchte und nicht stauendem Sickerwasser
(Regelfall bei nicht unterkellerten Gebauden)
einfach zu erfullen:

Bodenplattendicke: 15 cm

Rissweitenbeschrankung wie bei bewittertem
Normalbeton: 0,3 mm — bei einfachem
Grundrisszuschnitt gut realisierbar.

o Querschnittsabdichtungen auf WU-Beton

Grundsatzlich sind auf ausreichend ausgetrockneten
WU-Bauteilen aus Beton mit hohem Wasserein-
dringwiderstand keine Querschnittsabdichtungen
notwenig.

Bei hochwertig genutzten Neubaurdumen und bei
feuchteempfindlichen Wandbaustoffen sind sie zum
Schutz vor Baufeuchte; zum einfacheren Anschluss
der Flachendampfsperre und generell zur
Streitvermeidung sinnvoll. (s.Merkblatt DGfM)
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Beispiele von WU-Bodenplatten
mit und ohne Querschnittsabichtung

Oswald - Mauerwerk Kalender 2008

Ubergang der Wandabdichtung an
WU — Bodenplatten aus Beton

B Kombinationsabdichtung

31



Fragestellung:

Ist sichergestellt, dass
sich auf Dauer die
hautférmige Abdichtung
(Bahn; Beschichtung)
nicht vom Betonunter-

grund durch seitliches T
Unterwandern ablost?

. Abdichtungskombinationen

B Abdichtungskombinationen

Laboruntersuchungen zeigen, dass tatsachlich
einige KMB — Fabrikate nach mehrwochigem Test
deutliche Ablosungen zeigen.

Die WU-Richtlinie des DAfStb fordert daher fur
hautformigen Abdichtungen tber Fugen oder
Rissen auf WU-Beton-Bauteilen grundsatzlich
einen Eignungsnachweis.

Daher:

Bauaufsichtliches Prlfzeugnis vorlegen lassen !

32



B Neue Regeln 2010

DIN 18 195 - 9 : 2010-05 Bauwerksabdichtungen —
Durchdringungen, Ubergange; An- und Abschliisse

Erganzung durch ,Ubergénge von Abdichtungen im erd-
berlihrten Bereich auf wasserundurchlassige Bauteile aus
Beton mit hohem Wassereindringwiderstand®
(Bezeichnung also nicht ,Kombinationsabdichtung®)

Ubergang als adhésive Verbindung bei KMB

Ubergang mit Einbauteilen bei Bahnen

B DIN 18 195-9: 2010-05

Ubergang als adhasive Verbindung bei KMB

Untergrund ist mechanisch abtragend (,z.B. durch
Frasen*) vorzubereiten. Kanten fasen. Kehlen runden.

Ergebnis der Vorbereitung ist zu dokumentieren

Flissigabdichtung muss ein abP fir diesen Anwend-
ungszweck mit Aussage zur Dauerhaftigkeit besitzen.

Ubergangsstreifen muss min. 150 mm breit sein.

Durchtrocknung und Haftung ist zerstérend zu prifen.
Das Ergebnis ist zu protokollieren.

33



DIN 18195 Beiblatt 1
Neufassung Marz 2011
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B DIN 18 195-9 : 2010 - 05

Ubergang mit Einbauteilen bei Bahnen

Losflanschkonstruktionen

Einbetonierte Fugenbander mit homogen verschweif3tem
Kunststoffbahnanschluss

DIN 18195 Beiblatt 1
Neufassung Méarz 2011
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Der nachtréagliche
Einbau von
FulRpunktabdichtungen
Ist meist sehr
aufwandig !
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Wo soll hier die FuB3punktabdichtung gefiihrt werden

?

39



Sturzful3punkte ohne Abdichtung

40
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Eine Abdichtung ist nur dort notwendig,

wo das Wasser sonst Schaden verursacht.

. Regelwerkanforderungen in DIN 1053-1: 1996-11

42



,Die Innenschalen und die Geschossdecken
sind an den FuB3punkten der Zwischenrdume
der Wandschalen gegen Feuchtigkeit zu
schutzen.

Die Abdichtung ist im Bereich der Aul3enschale
horizontal zu verlegen.

Dieses gilt auch bei Fenster- und Turstlrzen
sowie im Bereich von Sohlbanken.”

. Regelwerkanforderungen in DIN 1053-1: 1996-11

Im Gefalle verlegte
FuRpunktabdichtung
lankt die Verblend-
schale rutschen !

43



,Die Aufstandsflache muss so beschaffen
sein, dass ein Abrutschen der Aul3enschale
auf ihr nicht eintritt. Die erste Ankerlage ist
so tief wie moglich anzuordnen.

Die Dichtungsbahn fir die untere Sperr-
schicht muss DIN 18195-4 entsprechen.

Sie ist bis zur Vorderkante der Aul3enschale
zu verlegen, an der Innenschale hoch-
zufihren und zu befestigen.”

. Regelwerkanforderungen in DIN 1053-1: 1996-11

44



[] Abdichtungsstoffe flr Ful3punktabdichtungen

Nicht DIN 18 195 entsprechenden Mauersperr-
bahnen sind als Fu3punktabdichtungen weit
verbreitet.

Bauordnungsrechtlich bendtigen Ful3punktab-
dichtungen (im Gegensatz zu Querschnittsabdichtungen) ke_ln
Allgemeines Bauaufsichtliches Prifzeugnis (abP),
da Zuordnung zur Bauregelliste Teil C.

Qualitatssicherung? Langzeitbewahrung ?

45



B Hintere Verwahrung

O

unbedingt notwendig ?

46



4.2 Lagesicherheit

Die Rander der Abdichtung dirfen weder ab-
rutschen noch sich ablésen.

Dazu sind im Regelfall besondere Einbauteile
erforderlich, es sei denn, der Haftverbund zum
Untergrund oder die konstruktive Situation
schliel3en auch ohne besondere Randverwahrung
ein Abl6sen oder Abrutschen der Abdichtung aus.

B DN 18195-9: 2010-05 Anforderungen

B Seitliche Aufkantung

a7



B Entwasserungséffnungen

O

unbedingt notwendig ?

48



B Entwasserungséffnungen

,Die AulRenschale darf oberhalb von
Sperrschichten mit
Entwéasserungsoffnungen versehen

werden”.

E DIN 1053-12:2009-03 (zurtickgezogen)

Eine konsequente Wasserflihrung
auf der Ful3punktabdichtung

wird nie realisiert.
Sie ist offenbar in der Regel
nicht notig.

49
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Beispiele zur differenzierten Anschlussfugenausbildung bei Fenstern
in Abhangigkeit von der Beanspruchung

B Differenzierung des notwendigen Aufwands...

....nach der vorhersehbaren Beanspruchung:

Schlagregenexposition

Wetterseite; geografische und topografische Lage
(Schlagregenbeanspruchungsklasse)
Schlagregendichtheit der Verblendschale
Vormauerstein / Klinker ; Wasseraufnahme der
Verfugung, Fugtechnik

Zuverlassigkeit der Anschlussdetails
Fensterbanke und Abdeckungen; Fensteranschlisse
und Dehnfugen

Folgen von Undichtheiten

FuRpunkt Gber Dachanschluss; Sturz mit offener
Fuge

50



Hohe Wasserbelastung der Fusspunktabdichtung = aufwandigere Detailgestaltung

Geringe Wasserbelastung der Fusspunktabdichtung = einfache Detailgestaltung

51



Grol3e Schadenfolgen = Hoherer Abdichtungsaufwand!

Verblendschalen sind so auszufiihren, dass Niederschlags-
wasser nur bei extremer Beanspruchung in geringen
Mengen auf die Rickseite gelangt.

Die Anforderungen an die Entwasserungseigenschaften
der FuBpunktabdichtung sollten nicht Gbertrieben werden.Sie
sollten von der Beanspruchung abhangig gemacht werden.

Die Anforderungen von DIN 18 195 an Querschnittsabdich-
tungen sind nicht unmittelbar auf Ful3punktabdichtungen

Ubertragbar. Hier sind einfachere Losungen akzeptabel. Der
Verweis in DIN 1053 ist daher irrefihrend und zu streichen.

[] FuRpunktabdichtungen - Zusammenfassung
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Alle in DIN 18 195 genannten Bahnen sind (trotz
der Einschrankung in DIN 18 330) anwendbar.

Die Haftscherfestigkeit von Fugen mit Abdichtungen
muss abschéatzbar werden.

Der Einsatz von diinnen Mauersperrbahnen bedarf
einer klaren Regelung. (DIN 18533 ?)

Die Normung der Anwendung von Dichtungsschlam-
men steht kurz bevor; z.Zt. Anwendung besser noch
ausdrtcklich vereinbaren und dokumentieren.

Auf WU-Bodenplatten sind Querschnittsabdichtungen
nicht zwingend; zur Streitvermeidung aber ratsam.

[] Querschnittsabdichtungen - Zusammenfassung

B ZUSAMMENFASSUNG - Allgemein

Klare und ausfuhrbare Vereinbarungen zu
besonderen Eigenschaften treffen.

Streit Uber Regelwerk — Widersprtiche
vorausschauend durch Vereinbarungen
vermeiden.

Regelwerke mit Verstand anwenden.

Nicht nur gebrauchtauglich und dauerhaft
sondern auch ,gerichtsfest bauen.

. Prof. Dr.-Ing. Rainer Oswald, Aachen 2011
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Abdichtungen in und unter Mauerwerk
Querschnitts - und Ful3punkt abdichtungen

EN

D)=

Kalksandstein Bauseminare Februar 2011

. Prof. Dr.-Ing. Rainer Oswald,

AlBau, Aachen 2011

DIN 18195-7 DIN 18195-5 DIN 18195-4

Behalter, Nassrdaume  Erdberihrte

Becken Bauteile
Bodenfeuch-
tigkeit

DIN 18535 DIN 18534 DIN 18536

Behalter, Nassrédume Nachtrag-

Becken liche
Abdichtung
erd-
beriihrter
Bauteile

DIN 18195-6
Erdberihrte
Bauteile
Druck-
wasser

DIN 18533
Erdberihrte
Bauteile,
Abdichtung
In und unter
Wanden

DIN 18195-5
Genutzte
Dach- und
Decken-
flachen

DIN 18532
Befahrene
Dach- und
Decken-
flachen

DIN 18531
nicht
genutzte
Déacher

DIN 18531
Déacher

L] Neugliederung der Abdichtungsnormen 2011
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